
Portaria de Lavra; 452; 72%

Caducidade; 3; 1%

Indeferimento; 104; 16%

Reconsideração/Recurso; 44; 
7%

Retificação; 28; 4%
Nulidade; 1; 0%

RELATÓRIO FINAL 2016
Tipos de Processos com Decisões Publicadas - até 31/12/2016 
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Agregados para Construção 
Civil; 276; 61%

Rochas Ornamentais; 70; 16%

Minerais Industriais; 43; 10%

Envase/Balneário; 41; 9%

Metais Básicos; 8; 2%

Insumos Agrícolas; 7; 2%

Energéticos; 2; 0%
Metais Ferrosos; 2; 0% Gemas e Diamantes; 1; 0%

Metais Preciosos; 1; 0%

Metais Raros; 1; 0%

RELATÓRIO FINAL 2016
452 Portarias de Lavra – Por uso



Areia; 143; 32%

Granito; 51; 11%

Água Mineral; 41; 9%
Argila; 30; 7%

CALCÁRIO; 26; 6%

BASALTO; 22; 5%

GNAISSE; 18; 4%
CASCALHO; 10; 2%

CALC. DOLOMÍTICO; 7; 2%

Quartzito; 7; 2%

ARENITO; 6; 1%

SIENITO; 5; 1%

ARGILA/AREIA; 4; 1%

CALC. CALCÍTICO; 4; 1%

DOLOMITO; 4; 1%

MÁRMORE; 4; 1%

NÍQUEL; 4; 1%

QUARTZO; 4; 1%

SAIBRO; 4; 1%

ARGILA REFRATÁRIA; 3; 1%

CAULIM; 3; 1%

FELDSPATO; 3; 1%

XISTO; 3; 1%

ARGILITO; 2; 0%

BAUXITA; 2; 0%

BENTONITA; 2; 0%

GIPSITA; 2; 0%
FOSFATO; 2; 0%

OUTROS (Ferro, Ouro, Cobre, 
Chumbo, Calcita, Cassiterita, 

etc.) ; 36; 8%

RELATÓRIO FINAL 2016
452 Portarias de Lavra - Substância



PR; 94; 21%

SP; 71; 16%

GO; 66; 15%
SC; 37; 8%

BA; 29; 6%

RN; 22; 5%

RJ; 20; 4%

ES; 16; 4%

MG; 16; 4%

CE; 12; 3%

PB; 11; 2%

MS; 9; 2%

RS; 8; 2%

PE; 7; 2%

MT; 6; 1%
RO; 6; 1%

SE; 5; 1%
PI; 4; 1%

TO; 4; 1% MA; 3; 1% AM; 2; 0%

PR/SC; 2; 0%

AC; 1; 0%

MG/GO; 1; 0%

RELATÓRIO FINAL 2016
452 Portarias de Lavra - Estado


