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NIÓBIO

ÍNDICE HERFINDHAL-HIRSCHMAN (HHI)
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HHI Produção (USGS 2017) HHI Reservas (USGS 2017)

Indica o grau de concorrência:

Soma dos quadrados das quotas de 
mercado. 

VARIA ENTRE 0 E 10.000:

• Acima de 1.500 – moderadamente 
concentrado

• Acima de 2.500 – fortemente concentrado
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RESERVAS MUNDIAIS

FONTE: USGS
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BRASIL CANADÁ OUTROS
(CMOC)



| 23 CONCESSÕES DE LAVRA

TÍTULOS MINERÁRIOS 

| 18 PERMISSÕES DE LAVRA GARIMPEIRA
FONTE: ANM – CADASTRO MINEIRO



TÍTULOS MINERÁRIOS 

> COLUMBITA-TANTALITA

(Fe,Mn) (Nb,Ta)2O6

% máx. Nb2O5 = 76%

> PIROCLORO

(Na,Ca)2Nb2O6(OH,F)
% máx. Nb2O5 = 71%

> BARIOPIROCLORO

(Ba,Sr)2(Nb,Ti)2(O,OH)7

% máx. Nb2O5 = 67%
FONTE: ANM – CADASTRO MINEIRO



RESERVAS BRASILEIRAS

MINAS GERAIS
ARAXÁ
13,9 Mt Nb2O5

GOIÁS
CATALÃO / OUVIDOR
161,2 mil t – 0,4 Nb2O5

AMAZONAS
PRESIDENTE FIGUEIREDO
213,6 mil t – 0,21% Nb2O5

RONDÔNIA
ITAPUÃ DO OESTE E CUJUBIM
16,7 mil t – 0,03% Nb2O5

FONTE: ANM – ANO-BASE 2017

RESERVA MEDIDA
14,3 Mt Nb2O5



RESERVAS BRASILEIRAS

MINAS GERAIS
ARAXÁ
13,9 Mt Nb2O5

GOIÁS
CATALÃO / OUVIDOR
161,2 mil t – 0,4 Nb2O5

AMAZONAS
PRESIDENTE FIGUEIREDO
213,6 mil t – 0,21% Nb2O5

RONDÔNIA
ITAPUÃ DO OESTE E CUJUBIM
16,7 mil t – 0,03% Nb2O5

RESERVA MEDIDA
1,1 Mt Nb2O5

FONTE: ANM – ANO-BASE 2017

RESERVA MEDIDA
14,3 Mt Nb2O5



PRODUÇÃO BRASILEIRA

ARAXÁ - MG

CATALÃO / OUVIDOR - GO

RONDÔNIAPRESIDENTE FIGUEIREDO - AM



PRODUÇÃO BRASILEIRA

| CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO

• Lavra é realizada a céu aberto;

• Pirocloro: Complexos alcalinos carbonatíticos (fosfato, vermiculita, ETR);

• Natureza laterítica do minério facilita o processo de desmonte.

• Columbita-tantalita: pegmatitos / granitos (Sn, Ta etc.);

• Em geral, unidades de beneficiamento e transformação são próximas à lavra;

• Principal produto – liga FeNb (65% Nb2O5);

• Produção voltada para o mercado externo – países industrializados.



PRODUÇÃO BRASILEIRA
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HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CONCENTRADO – 1960 - 2017

FONTE: ANM / CBMM

2014
88.771 t

2015
80.465 t

2016
80.669 t

2017
80.370 t



PRODUÇÃO BRASILEIRA

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

 80.000

 90.000

 100.000

1960
1962

1964
1966

1968
1970

1972
1974

1976
1978

1980
1982

1984
1986

1988
1990

1992
1994

1996
1998

2000
2002

2004
2006

2008
2010

2012
2014

2016

HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CONCENTRADO – 1960 - 2017

FONTE: ANM / CBMM

2017
80.370 t

MG
82,51%

GO
14,23%

AM
2,89%

RO
0,37%



COMÉRCIO EXTERIOR

FONTE: MDIC
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EXPORTAÇÕES – FERRO-NIÓBIO (US$)

DADOS ATÉ SETEMBRO/2019

2017
US$ 1.608.188.082

2018
US$ 2.011.633.338

2019
US$ 1.565.518.679



COMÉRCIO EXTERIOR

FONTE: MDIC



CFEM (ROYALTIES)

FONTE: ANM

R$ 11.839.645 R$ 11.695.251 R$ 11.858.186 

R$ 22.971.973 

R$ 16.686.847 

2015 2016 2017 2018 2019*

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 
EXPLORAÇÃO MINERAL (CFEM)

60% - Municípios
15% - Municípios afetados
15% - Estados
10% - União:

7% - ANM
1% - FNDCT
1,8% - CTEM
0,2% - IBAMA

DADOS ATÉ SETEMBRO/2019



OBRIGADA!
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